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Cambio tabla acristalamiento MC PLUS

•Cuando se acristala con un espesor de 32 mm la junta interior JM132 se comprime hasta un
espesor de 3 mm quedando una distancia entre el cristal y el embudo EM070 de 0,5 mm con lo
que al apretar la contratapa 6615 se producen roturas de cristales.

•Para evitar el problema se debe de cambiar la junta exterior 6906 por la junta 6905 y la junta
interior JM132 por la junta J0001
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