
Las bisagras de la serie NOTEAL han sido ensayadas a niebla salina
neutra:

� TKV006
� TKV008
� TKV009
� TKV030

� Obteniendo el Grado 5 según la norma UNE-EN 9227.

Ensayo corrosión bisagras NOTEAL
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